
(57)【要約】

【課題】結晶のＸ線回折画像に悪影響を与え難く、安価

で加工しやすく量産化でき、作製の自動化を可能にする

被測定物の保持部材を提供する。

【解決手段】保持部材（ループ）７は、紐状の輪に形成

される、液滴中の被測定物を捕捉するための、Ｘ線回折

顕微鏡で利用される保持部材であって、この保持部材７

がポリエステルから成る。

【選択図】　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の 、 被 測 定 物 を 保 持 す る た め の 保 持 部 材 で あ っ て 、
該 保 持 部 材 が ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 被 測 定 物 の 保 持 部 材 。
【 請 求 項 ２ 】
Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の 、 Ｘ 線 透 過 部 に 置 か れ る 部 材 で あ っ て 、
該 部 材 が ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 部 材 。
【 請 求 項 ３ 】
紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折 顕 微 鏡 で 利 用 さ れ
る 保 持 部 材 で あ っ て 、
該 保 持 部 材 が ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 被 測 定 物 の 保 持 部 材 。
【 請 求 項 ４ 】
紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折 顕 微 鏡 で 利 用 さ れ
る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る 紐 状 部 材 を 準 備 し 、 該 紐 状 部 材 で 輪 を 作 製 す る こ と に よ り 、 前 記 保
持 部 材 を 前 記 紐 状 の 輪 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折 顕 微 鏡 で 利 用 さ れ
る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る 紐 状 部 材 を 準 備 し 、
該 紐 状 部 材 を 棒 状 部 材 に 巻 き 付 け て 輪 を 作 製 し 結 ん だ 後 、 該 紐 状 部 材 を 切 断 す る 動 作 を 、
少 な く と も １ 回 以 上 行 い 、
前 記 棒 状 部 材 を 引 き 抜 く こ と に よ り 、 前 記 保 持 部 材 を 前 記 紐 状 の 輪 に 形 成 す る こ と を 特 徴
と す る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折 顕 微 鏡 で 利 用 さ れ
る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る シ ー ト 状 部 材 上 に レ ジ ス ト を 塗 布 し 、
前 記 紐 状 の 輪 の パ タ ー ン が 描 か れ た マ ス ク を 用 い て 、 露 光 に よ り 前 記 レ ジ ス ト に 前 記 パ タ
ー ン を 転 写 し 、
転 写 さ れ た 前 記 パ タ ー ン を 保 護 マ ス ク と し て 前 記 シ ー ト 状 部 材 を エ ッ チ ン グ し 、 前 記 保 持
部 材 を 前 記 紐 状 の 輪 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折 顕 微 鏡 で 利 用 さ れ
る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ た 、 先 端 が 薄 刃 状 の 型 を 、 ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る シ ー ト 状 部 材 の 上 に
押 し 当 て て 切 る よ う に 打 ち 抜 く こ と に よ り 、 前 記 保 持 部 材 を 前 記 紐 状 の 輪 に 形 成 す る こ と
を 特 徴 と す る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
こ の 発 明 は 、 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 、 医 学 、 結 晶 構 造 解 析 、 及 び 微 細 操 作 が 必 要 な 産 業 分 野
等 で 利 用 さ れ る Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の 部 材 、 被 測 定 物 の 保 持 部 材 、 及 び 保 持 部 材 の 製 造
方 法 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
近 年 、 蛋 白 質 等 の 結 晶 の 構 造 や 生 化 学 的 情 報 を 得 る た め 、 Ｘ 線 に よ る 結 晶 構 造 解 析 が 盛 ん
に 行 わ れ て い る 。 被 測 定 物 で あ る 蛋 白 質 結 晶 は 、 数 μ ｍ 程 度 の 大 き さ の 微 小 物 体 で あ り 、
こ の よ う な 微 小 物 体 に つ い て Ｘ 線 結 晶 構 造 解 析 を 行 う 場 合 、 ま ず 、 液 滴 中 で 結 晶 を 成 長 さ
せ る 。 そ し て 、 保 持 具 を 用 い て 、 成 長 し た 結 晶 を 液 滴 中 か ら 捕 捉 す る 。 こ の 保 持 具 の 先 端
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に は ル ー プ と 呼 ば れ る 保 持 部 材 が 取 り 付 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
ル ー プ は 、 例 え ば 数 十 μ ｍ の 太 さ の 繊 維 を 紐 状 の 輪 に 形 成 し た も の で あ り 、 ル ー プ を 形 成
す る 材 料 と し て 、 例 え ば 、 ナ イ ロ ン 、 レ イ ヨ ン が 従 来 か ら 用 い ら れ て い る 。 な お 、 保 持 部
材 を 含 め た 保 持 具 全 体 が ル ー プ と 総 称 さ れ る こ と も あ る 。 （ 本 明 細 書 で は 保 持 部 材 を ル ー
プ と い う 。 ） こ の ル ー プ の 輪 の 中 に 液 滴 中 の 結 晶 を 捕 捉 す る 作 業 は 、 ル ー プ 装 填 と 呼 ば れ
て い る 。 ル ー プ 装 填 後 、 結 晶 は 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 に 供 さ れ 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 で 得 ら れ
た デ ー タ を 基 に デ ー タ 解 析 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
上 記 の よ う な 一 連 の 手 順 が 踏 ま れ る Ｘ 線 結 晶 構 造 解 析 に お い て 高 ス ル ー プ ッ ト を 目 指 す た
め 、 一 部 の 手 順 、 例 え ば 、 高 分 子 の 結 晶 化 を 行 う 方 法 の 一 つ と し て 、 少 量 の 溶 液 で 結 晶 化
を 可 能 に す る 方 法 等 が 研 究 さ れ て い る 。 こ の よ う な 研 究 の 従 来 技 術 と し て 、 高 分 子 化 合 物
を 含 む 溶 液 の 環 境 に 応 じ て 表 面 部 分 の 正 孔 又 は 電 子 の 濃 度 を 制 御 で き る よ う 価 電 子 が 制 御
さ れ た 結 晶 成 長 方 法 及 び 結 晶 成 長 装 置 が 開 示 さ れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
し か し 、 他 の 手 順 、 例 え ば 、 ル ー プ 内 に 結 晶 を 捕 捉 す る ル ー プ 装 填 作 業 や 、 ル ー プ 自 体 の
作 製 は 、 従 来 か ら 手 作 業 で 行 わ れ て い る 。 従 来 の ル ー プ 装 填 作 業 を 具 体 的 に 説 明 す る と 、
ま ず 、 ル ー プ に す べ き 綿 （ わ た ） 状 の ナ イ ロ ン 、 レ イ ヨ ン 等 の 材 料 か ら 、 １ 本 の 糸 （ 繊 維
） を 手 作 業 で 取 り 出 す （ 紡 ぎ 出 す ） 。 こ の １ 本 の 糸 （ 繊 維 ） は 、 複 数 本 の 繊 維 が 縒 ら れ た
糸 と 区 別 す る た め 、 モ ノ フ ィ ラ メ ン ト と 呼 ば れ る 。 取 り 出 さ れ た モ ノ フ ィ ラ メ ン ト の 糸 か
ら 、 手 作 業 で 輪 を 作 っ て 結 ぶ ま た は 縒 る こ と に よ り ル ー プ を 作 製 し 、 保 持 具 の 先 端 に 取 り
付 け る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
次 に 、 結 晶 が 中 に 形 成 さ れ て い る 液 滴 を 顕 微 鏡 等 の テ ー ブ ル 上 に 載 置 す る 。 載 置 さ れ た 液
滴 を 人 間 が 顕 微 鏡 で 観 察 し つ つ 、 手 作 業 で こ の 液 滴 中 に ル ー プ を 挿 入 す る 。 液 滴 中 の 結 晶
を ル ー プ の 輪 の 中 （ ル ー プ 内 ） に 入 れ る こ と が で き た ら 、 そ の ま ま ル ー プ を 持 ち 上 げ る 等
し て 、 ル ー プ を 液 滴 中 か ら 離 隔 す る 。 す る と 、 液 体 の 表 面 張 力 に よ り 、 結 晶 は ル ー プ 内 に
保 持 さ れ た ま ま 捕 捉 （ ル ー プ 装 填 ） さ れ る 。 そ の 後 、 結 晶 が 装 填 さ れ た ル ー プ は 、 ル ー プ
ご と 液 体 窒 素 中 に 挿 入 し て 凍 ら さ れ 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 に 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 平 １ ０ － ０ ０ ７ ４ ９ ８ 号 公 報 （ 第 ２ 頁 、 第 １ ２ 図 ）
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
上 記 蛋 白 質 等 の 結 晶 構 造 解 析 の 高 ス ル ー プ ッ ト 化 を 実 現 す る た め に は 、 手 順 の 一 つ で あ る
結 晶 の ル ー プ 装 填 に 使 用 さ れ る 保 持 部 材 、 即 ち 、 ル ー プ の 作 製 に つ い て も 、 自 動 化 し て 作
業 効 率 を 高 め る こ と が 不 可 欠 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
ま た 、 ル ー プ 装 填 さ れ た 被 測 定 物 で あ る 結 晶 を Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 に 供 す る 場 合 、 結 晶 と 共
に ル ー プ 自 体 も Ｘ 線 照 射 下 に 置 か れ る 。 し た が っ て 、 ル ー プ を 構 成 す る 物 質 が Ｘ 線 回 折 パ
タ ー ン に お い て ノ イ ズ と し て 現 れ る と 、 結 晶 自 体 の Ｘ 線 回 折 パ タ ー ン の 解 析 に 支 障 を き た
す 。 こ の た め 、 ル ー プ と し て 用 い ら れ る 材 料 （ 物 質 ） に 要 求 さ れ る 条 件 と し て 、 Ｘ 線 の 吸
収 又 は 散 乱 を 少 な く す る た め 、 ル ー プ を 構 成 す る 物 質 に 重 い 元 素 が 含 ま れ な い こ と 等 が 要
求 さ れ る 。 同 様 の 要 求 は 、 Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 に お い て 、 結 晶 等 の 被 測 定 物 を 保 持 す る
保 持 部 材 や 、 Ｘ 線 透 過 部 に 置 か れ る 部 材 に つ い て も 求 め ら れ る も の で あ る 。 さ ら に 、 Ｘ 線
結 晶 回 折 実 験 に お い て 結 晶 を 安 定 に 保 持 で き る よ う 、 ま た 、 結 晶 を 好 適 に ル ー プ 装 填 で き
る よ う 、 ル ー プ を 構 成 す る 物 質 に あ る 程 度 の 強 度 も 必 要 で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
本 発 明 は 、 上 記 に 鑑 み 、 結 晶 の Ｘ 線 回 折 画 像 に 悪 影 響 を 与 え 難 く 、 安 価 で 加 工 し や す く 量
産 化 で き る Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の 部 材 、 被 測 定 物 の 保 持 部 材 を 実 現 す る こ と を 課 題 と す
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る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
ま た 、 本 発 明 は 、 保 持 部 材 の 作 製 の 自 動 化 を 可 能 に し て 作 業 効 率 を 高 め る こ と が で き る 保
持 部 材 の 製 造 方 法 を 実 現 す る こ と を 課 題 と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 は 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の 、 被 測 定 物 を 保 持 す る た め
の 保 持 部 材 で あ っ て 、 該 保 持 部 材 が ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 被 測 定 物 の 保
持 部 材 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
ま た 、 本 発 明 は 、 Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の 、 Ｘ 線 透 過 部 に 置 か れ る 部 材 で あ っ て 、 該 部 材
が ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 部 材 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
ま た 、 本 発 明 は 、 紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折
顕 微 鏡 で 利 用 さ れ る 保 持 部 材 で あ っ て 、 該 保 持 部 材 が ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る こ と を 特 徴 と
す る 被 測 定 物 の 保 持 部 材 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
ま た 、 本 発 明 は 、 紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折
顕 微 鏡 で 利 用 さ れ る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 で あ っ て 、 ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る 紐 状 部 材 を 準 備
し 、 該 紐 状 部 材 で 輪 を 作 製 す る こ と に よ り 、 前 記 保 持 部 材 を 前 記 紐 状 の 輪 に 形 成 す る こ と
を 特 徴 と す る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
ま た 、 本 発 明 は 、 紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折
顕 微 鏡 で 利 用 さ れ る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 で あ っ て 、 ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る 紐 状 部 材 を 準 備
し 、 該 紐 状 部 材 を 棒 状 部 材 に 巻 き 付 け て 輪 を 作 製 し 結 ん だ 後 、 該 紐 状 部 材 を 切 断 す る 動 作
を 、 少 な く と も １ 回 以 上 行 い 、 前 記 棒 状 部 材 を 引 き 抜 く こ と に よ り 、 前 記 保 持 部 材 を 前 記
紐 状 の 輪 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
ま た 、 本 発 明 は 、 紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折
顕 微 鏡 で 利 用 さ れ る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 で あ っ て 、 ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る シ ー ト 状 部 材 上
に レ ジ ス ト を 塗 布 し 、 前 記 紐 状 の 輪 の パ タ ー ン が 描 か れ た マ ス ク を 用 い て 、 露 光 に よ り 前
記 レ ジ ス ト に 前 記 パ タ ー ン を 転 写 し 、 転 写 さ れ た 前 記 パ タ ー ン を 保 護 マ ス ク と し て 前 記 シ
ー ト 状 部 材 を エ ッ チ ン グ し 、 前 記 保 持 部 材 を 前 記 紐 状 の 輪 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 保
持 部 材 の 製 造 方 法 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
ま た 、 本 発 明 は 、 紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ る 、 液 滴 中 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る た め の 、 Ｘ 線 回 折
顕 微 鏡 で 利 用 さ れ る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 で あ っ て 、 紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ た 、 先 端 が 薄 刃 状
の 型 を 、 ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る シ ー ト 状 部 材 の 上 に 押 し 当 て て 切 る よ う に 打 ち 抜 く こ と に
よ り 、 前 記 保 持 部 材 を 前 記 紐 状 の 輪 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 保 持 部 材 の 製 造 方 法 を 提
供 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
本 発 明 に 係 る 、 Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の 部 材 、 被 測 定 物 の 保 持 部 材 、 及 び 、 保 持 部 材 の 製
造 方 法 の 実 施 の 形 態 を 実 施 例 に 基 づ い て 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。 本 発 明 は 、 ま ず 、 被 測
定 物 と し て 、 例 え ば 蛋 白 質 結 晶 等 の 数 μ ｍ 程 度 の 微 小 物 体 を 捕 捉 す る 保 持 部 材 及 び こ の 保
持 部 材 の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と で あ る 。 そ こ で 、 最 初 に 、 本 発 明 に 係 る 保 持 部 材 の 用 い
方 、 つ ま り 、 本 発 明 の 保 持 部 材 を 用 い て 結 晶 等 の 被 測 定 物 を 捕 捉 す る 原 理 に つ い て 説 明 す
る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
被 測 定 物 の 一 例 と し て 、 蛋 白 質 の 構 造 を Ｘ 線 回 折 実 験 に よ り 解 析 す る 場 合 、 ま ず 、 蛋 白 質
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結 晶 を 作 る 必 要 が あ り 、 蛋 白 質 結 晶 は 液 滴 中 で 形 成 す る 。 具 体 的 に は 、 液 滴 中 に 所 定 の 濃
度 の 蛋 白 質 を 混 ぜ て 、 蛋 白 質 結 晶 （ 以 下 、 単 に 結 晶 と い う こ と も あ る 。 ） を 成 長 さ せ る 。
結 晶 を 成 長 さ せ る と き の 液 滴 に よ っ て 、 液 滴 の 粘 度 が 決 ま っ て く る 。 結 晶 が 成 長 す る と 、
そ の 結 晶 を 含 む 液 滴 中 か ら 結 晶 を 保 持 部 材 （ ル ー プ と も い う 。 ） で 捕 捉 す る 。 Ｘ 線 回 折 実
験 に 供 す る た め で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
図 １ は 、 本 発 明 に 係 る 保 持 部 材 を 用 い て 被 測 定 物 を 捕 捉 す る 原 理 を 説 明 す る 図 で あ る 。 こ
こ で は 、 被 測 定 物 と し て 結 晶 １ を 例 に 挙 げ て 説 明 す る 。 結 晶 １ が 含 ま れ る 液 滴 ２ は 、 基 台
３ 上 の 所 定 の 位 置 に 載 置 さ れ て い る 。 液 滴 ２ は 所 定 の 濃 度 を 有 す る 。 液 滴 ２ の 近 傍 に は 、
本 発 明 の 保 持 部 材 （ ル ー プ ） ７ が 支 持 部 材 ５ に 装 着 さ れ て 構 成 さ れ る 保 持 具 ６ が 示 さ れ て
い る （ 図 １ （ ａ ） ） 。 本 発 明 の ル ー プ ７ は 、 紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ た ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る
。
【 ０ ０ ２ ２ 】
こ の 保 持 具 ６ を 用 い て 、 液 滴 ２ 中 の 結 晶 １ を ル ー プ ７ 内 に 捕 捉 す る 。 具 体 的 に は 、 ル ー プ
７ を 液 滴 ２ 中 に 挿 入 し 、 液 滴 ２ 中 の 結 晶 １ を ル ー プ ７ の 輪 の 中 ８ に 入 れ る （ 図 １ （ ｂ ） ）
。 次 に 、 ル ー プ ７ の 輪 の 中 ８ に 結 晶 １ を 入 れ た 状 態 で 、 ル ー プ ７ を 上 方 へ 持 ち 上 げ る 等 し
て 、 液 滴 ２ 中 か ら 離 隔 す る 。 こ の と き 、 結 晶 １ の 周 囲 に 残 っ た 液 体 ２ ａ の 表 面 張 力 に よ り
、 結 晶 １ は ル ー プ ７ 内 に 保 持 さ れ 、 液 滴 ２ 中 か ら 離 隔 さ れ る 。 （ ル ー プ 装 填 さ れ る ） （ 図
１ （ ｃ ） ） 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
（ 実 施 例 １ ）
本 発 明 に 係 る 被 測 定 物 の 保 持 部 材 及 び 保 持 部 材 の 製 造 方 法 を 実 施 例 に 基 づ い て 図 面 を 参 照
し て 説 明 す る 。 図 ２ は 、 本 発 明 に 係 る 被 測 定 物 の 保 持 部 材 で あ る ル ー プ ７ 及 び ル ー プ ７ が
取 り 付 け ら れ て 成 る 保 持 具 ６ を 示 す 模 式 的 な 図 で あ る 。 保 持 具 ６ は 、 土 台 ９ 上 に 設 け ら れ
た 棒 状 の 支 持 部 材 ５ の 先 端 に ル ー プ ７ が 取 り 付 け ら れ て 構 成 さ れ る 。 ル ー プ ７ は 、 紐 状 の
輪 と し て 形 成 さ れ た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
本 実 施 例 の ル ー プ ７ の 輪 は 略 楕 円 形 状 で あ っ て 、 こ の 輪 の 大 き さ は 、 例 え ば 、 縦 （ ｙ ） 方
向 の 最 大 の 長 さ が 約 ４ ５ ０ μ ｍ 、 横 （ ｘ ） 方 向 の 最 大 の 長 さ が 約 ２ ４ ０ μ ｍ で あ る 。 ル ー
プ ７ の 太 さ 、 つ ま り ル ー プ ７ の 断 面 の 直 径 Ｄ は 、 例 え ば 、 ２ ７ ～ ３ ６ μ ｍ で あ る 。 な お 、
上 述 し た ル ー プ ７ の 輪 の 大 き さ 及 び ル ー プ の 太 さ は 、 一 例 を 示 し た も の で あ り 、 保 持 す べ
き 結 晶 １ （ 図 １ 参 照 ） の 大 き さ に 合 わ せ て 適 宜 変 更 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
本 発 明 で 注 目 す べ き 点 は 、 ル ー プ ７ が ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る こ と で あ る 。 ポ リ エ ス テ ル は
、 従 来 か ら ル ー プ と し て 用 い ら れ て い る 材 料 で あ る ナ イ ロ ン や レ イ ヨ ン 等 と 同 等 又 は 同 等
以 上 に 、 Ｘ 線 の 吸 収 及 び 散 乱 が 少 な く 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 で 得 ら れ た Ｘ 線 回 折 パ タ ー ン 画
像 に お い て ノ イ ズ が 減 ら せ る 等 の 利 点 を 有 す る 。 ま た 、 ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る モ ノ フ ィ ラ
メ ン ト の 糸 （ 繊 維 ） の 太 さ 、 つ ま り 、 断 面 直 径 は 、 ４ ０ μ ｍ 以 下 で 種 々 の 太 さ の も の が あ
る 。 さ ら に 、 こ の よ う な モ ノ フ ィ ラ メ ン ト の 糸 は 、 数 ｋ ｍ 以 上 の 長 さ の 製 品 （ モ ノ フ ィ ラ
メ ン ト 製 品 ） と し て 、 市 場 に 存 在 す る 。 な お 、 こ こ で い う モ ノ フ ィ ラ メ ン ト と は 、 本 明 細
書 で 既 に 述 べ た よ う に 、 １ 本 の 繊 維 か ら 成 る 糸 を 言 い 、 複 数 本 の 繊 維 が 縒 ら れ て で き た 糸
と 区 別 す る 概 念 で あ る 。 ま た 、 ポ リ エ ス テ ル は 、 従 来 か ら 用 い ら れ て い る レ イ ヨ ン 等 の 材
料 に 比 べ て 安 価 で あ る 。 さ ら に 、 モ ノ フ ィ ラ メ ン ト 製 品 の ポ リ エ ス テ ル は 、 適 度 な 強 度 を
有 す る た め 、 所 定 の 粘 度 を 有 す る 液 滴 ２ 中 で 結 晶 １ を 捕 捉 す る （ 図 １ 参 照 ） の に 最 適 で あ
る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
従 来 の ナ イ ロ ン 、 レ イ ヨ ン 、 石 英 ガ ラ ス の よ う な 材 料 で は 、 上 記 し た よ う な モ ノ フ ィ ラ メ
ン ト 製 品 が 存 在 し な か っ た こ と と 比 べ る と 、 モ ノ フ ィ ラ メ ン ト 製 品 と し て 存 在 す る ポ リ エ
ス テ ル の 特 性 に 着 眼 し 、 本 発 明 は 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 を 行 う た め に 必 要 な 、 結 晶 等 の 被 測
定 物 の 保 持 部 材 （ ル ー プ ） ７ を ポ リ エ ス テ ル で 形 成 す る も の で あ る 。
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【 ０ ０ ２ ７ 】
特 に 、 ル ー プ ７ は 、 ポ リ エ ス テ ル の 一 種 で あ る ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト か ら 形 成 さ れ
る こ と が 好 ま し い 。 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト は 、 い わ ゆ る Ｐ Ｅ Ｔ ボ ト ル と 呼 ば れ て 汎
用 さ れ て い る 食 品 用 等 の 容 器 の 材 料 と し て 用 い ら れ て お り 、 安 価 で 容 易 に 入 手 す る こ と が
で き る 。 ま た 、 ル ー プ ７ は 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト と 性 能 が 類 似 す る ポ リ エ ス テ ル
の 他 の 一 種 、 例 え ば ポ リ ブ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト で 形 成 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
ま た 、 上 記 の よ う な モ ノ フ ィ ラ メ ン ト 製 品 と し て 存 在 す る ポ リ エ ス テ ル で 、 本 発 明 の 保 持
部 材 、 即 ち 、 ル ー プ を 形 成 す る こ と に よ り 、 従 来 か ら 手 動 で 行 わ れ て い た ル ー プ 作 製 の 自
動 化 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
上 記 モ ノ フ ィ ラ メ ン ト 製 品 と し て 存 在 す る ポ リ エ ス テ ル が 持 つ 利 点 を 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験
等 の Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 に お い て 、 さ ら に 利 用 す る こ と も 可 能 で あ る 。 例 え ば 、 Ｘ 線 結
晶 回 折 実 験 に お い て 、 結 晶 を 観 察 表 示 す る た め に Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ が 取 り 付 け ら れ る 。 こ の Ｃ
Ｃ Ｄ カ メ ラ を Ｘ 線 か ら 保 護 す る た め 、 金 属 の 遮 蔽 板 が 結 晶 後 部 付 近 に 載 置 さ れ る 。 こ の 遮
蔽 板 を 支 え る 支 持 棒 （ Ｘ 線 透 過 部 に 置 か れ る 部 材 ） も 、 従 来 は 金 属 で 形 成 さ れ て い た た め
、 Ｘ 線 回 折 画 像 に こ の 支 持 棒 に よ る 余 分 な 陰 が 映 っ て し ま い 、 結 晶 の 回 折 画 像 が 見 に く い
。
【 ０ ０ ３ ０ 】
そ こ で 、 上 述 の 支 持 棒 の 代 わ り に 、 Ｘ 線 透 過 部 に 置 か れ る 部 材 と し て 、 本 発 明 の ポ リ エ ス
テ ル か ら 成 る 部 材 を 用 い る 。 具 体 的 に は 、 本 発 明 で 用 い ら れ る モ ノ フ ィ ラ メ ン ト 製 品 の ポ
リ エ ス テ ル の 糸 で 上 記 遮 蔽 板 を つ り 下 げ る 等 し て 支 持 す る 。 ポ リ エ ル テ ル は 、 Ｘ 線 の 吸 収
又 は 散 乱 が 少 な く 、 Ｘ 線 回 折 画 像 に 悪 影 響 を 及 ぼ し 難 い た め 、 撮 影 さ れ た 結 晶 の Ｘ 線 回 折
画 像 に は 余 分 な 陰 が わ ず か し か 映 ら な い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
次 に 、 本 発 明 の 実 施 例 に 係 る 保 持 部 材 （ ル ー プ ） の 製 造 方 法 に つ い て 説 明 す る 。 図 ３ ～ 図
５ は 、 本 発 明 の 保 持 部 材 の 製 造 方 法 に つ い て 示 す 模 式 的 な 図 で あ る 。 図 ３ は 、 本 発 明 の 第
１ 実 施 例 に 係 る 保 持 部 材 （ ル ー プ ） の 製 造 方 法 を 示 す 模 式 的 な 図 で あ る 。 モ ノ フ ィ ラ メ ン
ト 製 品 と し て 存 在 す る ポ リ エ ス テ ル の 紐 状 部 材 で あ る 糸 ２ ２ を 、 作 製 し た い ル ー プ の 輪 の
長 さ と 同 じ 長 さ の 円 周 を 周 囲 に 持 つ 棒 状 部 材 ２ １ に 巻 き 付 け て 輪 を 形 成 す る 。 そ し て 、 例
え ば 閉 じ 結 び に よ り 、 結 び 目 ２ ３ を 作 っ て 糸 ２ ２ を 結 ん だ 後 、 こ の 糸 ２ ２ を 切 断 す る 。 こ
の 操 作 を ミ シ ン 等 の 機 械 を 用 い て 繰 り 返 し 行 う こ と に よ り 、 図 ３ に 示 さ れ る よ う に 、 棒 状
部 材 ２ １ の 周 囲 に 、 輪 に 形 成 さ れ た 糸 ２ ２ か ら 成 る ル ー プ ２ ７ が 複 数 作 製 さ れ る 。 そ の 後
、 棒 状 部 材 ２ １ を 矢 印 ２ ４ で 示 す 方 向 に 引 き 抜 く と 、 複 数 の ル ー プ ２ ７ が 同 時 に 完 成 す る
。
【 ０ ０ ３ ２ 】
な お 、 本 実 施 例 で は 、 一 旦 糸 ２ ２ を 結 ぶ と 輪 の 大 き さ が 固 定 さ れ る 閉 じ 結 び に よ り 結 び 目
２ ３ を 作 っ た が 、 結 び 目 を 作 っ た 後 一 方 の 糸 ２ ２ を 引 っ 張 る と 輪 の 大 き さ を 変 え る こ と が
で き る 片 結 び に よ り 、 結 び 目 ２ ３ を 作 れ ば 、 ル ー プ ２ ７ が 完 成 し た 後 に 、 こ の ル ー プ ２ ７
の 輪 の 大 き さ を 変 更 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
ま た 、 例 え ば 手 作 業 で 、 糸 ２ ２ で 輪 を 作 製 し て 結 ぶ こ と に よ り 、 ル ー プ ２ ７ を 形 成 す る こ
と も で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
図 ４ は 、 本 発 明 の 第 ２ 実 施 例 に 係 る 保 持 部 材 （ ル ー プ ） の 製 造 方 法 を 示 す 模 式 的 な 図 で あ
る 。 こ の 製 造 方 法 で は 、 例 え ば 、 作 製 し た い ル ー プ の 太 さ （ ル ー プ の 断 面 直 径 ） と ほ ぼ 同
じ 厚 さ を 持 つ ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る シ ー ト 状 部 材 ３ １ を 準 備 す る 。 そ し て 、 こ の シ ー ト 状
部 材 ３ １ 上 に レ ジ ス ト ３ ２ を 塗 布 す る 。 次 に 、 作 製 し た い ル ー プ と 同 じ 太 さ 及 び 同 じ 輪 の
大 き さ を 有 す る 、 紐 状 の 輪 の パ タ ー ン ３ ３ ａ が 描 か れ た マ ス ク ３ ３ を 、 レ ジ ス ト ３ ２ が 塗
布 さ れ た シ ー ト 状 部 材 ３ １ の 上 方 に 載 置 す る 。 こ の マ ス ク ３ ３ を 用 い て 、 例 え ば 光 ３ ４ を
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照 射 す る こ と に よ り 露 光 し て 、 レ ジ ス ト ３ ２ に 紐 状 の 輪 の パ タ ー ン ３ ３ ａ を 転 写 す る （ 図
４ （ ａ ） ） 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
次 に 、 現 像 処 理 に よ り 、 光 の 当 た っ た 部 分 の レ ジ ス ト ３ ２ ａ を 除 去 す る （ 図 ４ （ ｂ ） ） 。
そ し て 、 紐 状 の 輪 の パ タ ー ン ３ ３ ａ が 転 写 さ れ た レ ジ ス ト ３ ２ を 保 護 マ ス ク に し て 、 そ の
下 に あ る シ ー ト 状 部 材 ３ １ を 溶 剤 に 浸 け る 等 し て エ ッ チ ン グ す る （ 図 ４ （ ｃ ） ） 。 不 要 と
な っ た レ ジ ス ト ３ ２ を 離 剥 す れ ば 、 紐 状 の 輪 に 形 成 さ れ た ル ー プ が 完 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
な お 、 本 実 施 例 で は 、 光 の 当 た っ た 部 分 の レ ジ ス ト が 除 去 さ れ た が 、 光 の 当 た ら な か っ た
部 分 の レ ジ ス ト を 除 去 す る 製 造 方 法 を 用 い て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
図 ５ は 、 本 発 明 の 第 ３ 実 施 例 に 係 る 保 持 部 材 （ ル ー プ ） の 製 造 方 法 を 示 す 模 式 的 な 図 で あ
る 。 こ の 製 造 方 法 で は 、 作 製 し た い ル ー プ と 同 じ 太 さ 及 び 同 じ 輪 の 大 き さ を 有 す る 、 紐 状
の 輪 に 形 成 さ れ た 型 ４ ４ を 準 備 す る 。 図 ５ （ ａ ） に 、 型 ４ ４ の 平 面 図 が 示 さ れ て い る 。 紐
状 の 輪 に 形 成 さ れ た 型 ４ ４ の 先 端 部 ４ ４ ａ は 、 薄 刃 状 に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
次 に 、 例 え ば 、 作 製 し た い ル ー プ の 太 さ （ 断 面 直 径 ） と ほ ぼ 同 じ 厚 さ を 持 つ ポ リ エ ス テ ル
か ら 成 る シ ー ト 状 部 材 ４ １ を 土 台 ４ ２ 上 に 載 置 す る 。 そ し て 、 矢 印 ４ ５ で 示 さ れ る よ う に
、 型 ４ ４ を シ ー ト 状 部 材 ４ １ に 押 し 当 て る （ 図 ５ （ ｂ ） ） 。 図 ５ （ ｂ ） で は 、 型 ４ ４ 及 び
型 ４ ４ を 押 し 当 て る べ き シ ー ト 状 部 材 ４ １ の 側 面 図 が 示 さ れ て い る 。 型 ４ ４ の 先 端 部 ４ ４
ａ が 薄 刃 状 に な っ て い る の で 、 シ ー ト 状 部 材 ４ １ に 型 ４ ４ を 押 し 当 て る と 、 シ ー ト 状 部 材
４ １ を 切 断 し つ つ 打 ち 抜 く こ と が で き る 。 薄 刃 状 の 型 ４ ４ を シ ー ト 状 部 材 ４ １ に 押 し 当 て
て 、 シ ー ト 状 部 材 ４ １ を 切 る よ う に 打 ち 抜 く の で 、 約 １ ０ μ ｍ ～ 数 十 μ ｍ と い う 微 細 な 太
さ （ 断 面 直 径 ） を 有 す る ル ー プ で あ っ て も 精 密 に 作 製 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
次 に 、 本 発 明 に 係 る 被 測 定 物 の 保 持 部 材 に つ い て 説 明 す る 。 図 ６ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 そ れ
ぞ れ 本 発 明 に 係 る 被 測 定 物 の 保 持 部 材 ５ １ 、 ７ １ の 実 施 例 を 示 す 模 式 的 な 斜 視 図 で あ る 。
保 持 部 材 ５ １ 、 ７ １ は 、 Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 に お い て 、 測 定 さ れ る べ き 被 測 定 物 を 保 持
す る 。 本 発 明 の 特 徴 は 、 保 持 部 材 ５ １ 、 ７ １ が 共 に ポ リ エ ス テ ル か ら 成 る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
図 ６ （ ａ ） に 示 さ れ る 実 施 例 の 保 持 部 材 ５ １ は 、 板 状 に 形 成 さ れ 、 上 面 ５ １ ａ に 凹 所 ５ １
ｂ を 有 す る 。 こ の 凹 所 ５ １ ｂ に は 、 被 測 定 物 と し て 粉 末 状 の 試 料 （ 粉 末 試 料 ） ５ ２ が 挿 入
さ れ る 。 具 体 的 に は 、 平 ら な 板 ５ ３ 上 に 盛 ら れ た 粉 末 試 料 ５ ２ を 保 持 部 材 ５ １ の 凹 所 ５ １
ｂ に 矢 印 ５ ４ で 示 さ れ る よ う に 挿 入 す る 。 そ し て 、 凹 所 ５ １ ｂ に 挿 入 さ れ た 粉 末 試 料 ５ ２
の 上 か ら 平 ら な 板 ５ ３ で 押 さ え 、 さ ら に 、 平 ら な 板 ５ ３ の 上 か ら 手 で 軽 く 粉 末 試 料 ５ ２ を
押 圧 （ 圧 縮 ） す る 。 こ の 圧 縮 に よ り 、 矢 印 ５ ５ で 示 さ れ る よ う に 粉 末 試 料 ５ ２ を 固 め て 、
保 持 部 材 ５ １ の 凹 所 ５ １ ｂ に 保 持 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
図 ６ （ ｂ ） に 示 さ れ る 実 施 例 の 保 持 部 材 ７ １ は 、 中 が 空 洞 の 細 長 い 筒 状 に 形 成 さ れ る 。 筒
状 の 保 持 部 材 ７ １ の 中 の 空 洞 内 に は 、 被 測 定 物 で あ る 結 晶 等 の 試 料 ７ ２ が 封 じ 込 め ら れ て
保 持 さ れ て い る 。 つ ま り 、 筒 状 に 形 成 さ れ た 保 持 部 材 ７ １ の 両 端 部 ７ １ ａ が 、 ワ ッ ク ス 又
は エ ポ キ シ 樹 脂 等 の 密 閉 材 ７ ４ で 密 閉 さ れ る こ と よ り 、 試 料 ７ ２ が 保 持 部 材 ７ １ 内 に 封 じ
込 め ら れ る 。 な お 、 筒 状 の 保 持 部 材 ７ １ の 空 洞 内 に は 、 試 料 ７ ２ が 乾 燥 し て 壊 れ る の を 防
ぐ た め の 乾 燥 防 止 用 溶 液 が 、 試 料 ７ ２ と 共 に 封 入 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
図 ６ を 参 照 し て 上 述 し た よ う に 、 被 測 定 物 で あ る 試 料 ５ ２ 、 ７ ２ を 保 持 す る た め の 保 持 部
材 ５ １ 、 ７ １ を ポ リ エ ス テ ル か ら 形 成 す る の で 、 保 持 部 材 ５ １ 、 ７ １ に 保 持 さ れ た 試 料 ５
２ 、 ７ ２ を Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 で 測 定 す る 場 合 に 、 保 持 部 材 ５ １ ， ７ １ 自 体 は 、 Ｘ 線 の
吸 収 又 は 散 乱 が 少 な い 。 し た が っ て 、 被 測 定 物 の 撮 影 画 像 （ 例 え ば 、 Ｘ 線 回 折 画 像 ） に 悪
影 響 を 及 ぼ し 難 く 、 撮 影 画 像 に 余 分 な 陰 が わ ず か し か 映 ら な い 等 の 利 点 を 有 す る 。
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【 ０ ０ ４ ３ 】
な お 、 図 ６ に 示 さ れ る 保 持 部 材 ５ １ 、 ７ １ は 、 実 施 例 に 過 ぎ ず 、 Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の
、 被 測 定 物 を 保 持 す る さ ま ざ ま な 形 態 の 保 持 部 材 に 本 発 明 が 適 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
以 上 、 本 発 明 に 係 る Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の 部 材 、 被 測 定 物 の 保 持 部 材 及 び 保 持 部 材 の 製
造 方 法 の 実 施 形 態 を 実 施 例 に 基 づ い て 説 明 し た が 、 本 発 明 は 特 に こ の よ う な 実 施 例 に 限 定
さ れ る こ と な く 、 特 許 請 求 の 範 囲 記 載 の 技 術 的 事 項 の 範 囲 内 で い ろ い ろ な 実 施 例 が あ る こ
と は い う ま で も な い 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 の 構 成 か ら 成 る 本 発 明 に 係 る Ｘ 線 を 利 用 し た 顕 微 鏡 の 部 材 、 被 測 定 物 の 保 持 部 材 、 及
び 保 持 部 材 の 製 造 方 法 に よ る と 、 結 晶 の Ｘ 線 回 折 画 像 に 悪 影 響 を 与 え 難 く 、 さ ら に は Ｘ 線
回 折 画 像 に 映 る ノ イ ズ を 減 ら す こ と が で き 、 安 価 で 加 工 し や す く 量 産 化 で き る と 共 に 、 保
持 部 材 の 作 製 の 自 動 化 を 可 能 に し て 作 業 効 率 を 高 め る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 保 持 部 材 を 用 い て 被 測 定 物 を 捕 捉 す る 原 理 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に 係 る 被 測 定 物 の 保 持 部 材 （ ル ー プ ） 及 び ル ー プ が 取 り 付 け ら れ た 保 持 具
を 示 す 模 式 的 な 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 例 に 係 る 保 持 部 材 、 即 ち 、 ル ー プ の 製 造 方 法 を 示 す 模 式 的 な 図
で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 例 に 係 る 保 持 部 材 （ ル ー プ ） の 製 造 方 法 を 示 す 模 式 的 な 図 で
あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 第 ３ の 実 施 例 に 係 る 保 持 部 材 （ ル ー プ ） の 製 造 方 法 を 示 す 模 式 的 な 図 で
あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 に 係 る 被 測 定 物 の 保 持 部 材 ５ １ 、 ７ １ の 実 施 例 を 示 す 模 式 的 な 斜 視 図 で あ
る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 　 結 晶
２ 、 ２ ａ 　 　 液 滴
３ 　 　 基 台
５ 　 　 支 持 部 材
６ 　 　 保 持 具
７ 　 　 保 持 部 材 （ ル ー プ ）
８ 　 　 輪 の 中
９ 　 　 土 台
２ １ 　 　 棒 状 部 材
２ ２ 　 　 糸
２ ３ 　 　 結 び 目
２ ４ 　 　 矢 印
２ ７ 　 　 ル ー プ
３ １ 、 ４ １ 　 　 シ ー ト 状 部 材
３ ２ 　 　 レ ジ ス ト
３ ３ 　 　 マ ス ク
３ ３ ａ 　 　 パ タ ー ン
３ ４ 　 　 光
４ ２ 　 　 土 台
４ ４ 　 　 型
４ ４ ａ 　 　 先 端 部
４ ５ 、 ５ ４ 、 ５ ５ 　 　 矢 印
５ １ 、 ７ １ 　 保 持 部 材
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５ １ ａ 　 　 上 面
５ １ ｂ 　 　 凹 所
５ ２ 、 ７ ２ 　 　 試 料
５ ３ 　 　 板
７ １ ａ 　 　 両 端 部
７ ３ 　 　 乾 燥 防 止 用 溶 液
７ ４ 　 　 密 閉 材

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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